
Prüfverfahren / Methode Norm   

Korrosionsprüfungen in künstlichen Atmosphären - 

Salzsprühnebelprüfungen CASS und NSS Prüfung

ohne AASS Prüfung

DIN EN ISO 9227

2017-07

Beschichtungsstoffe-Bestimmung der Beständigkeit 

gegen Feuchtigkeit 

DIN EN ISO 6270-2

2018-04

Metallische Schichten - Schichtdickenmessung - 

Röntgenfluoreszenz-Verfahren
DIN EN ISO 3497  2001-12

Taktile Vermessung gemäß Kundenabsprache

Laserscan gemäß Kundenabsprache

Bauteilanalysen gemäß Kundenabsprache

Montage- und Kontrollarbeiten gemäß Kundenabsprache

Laserbeschriftung gemäß Kundenabsprache
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Montage und Kontrollarbeiten

Beschriften von z.B. Prüfmittel

Schichtdickenmessung metallischer Bestandteile und Werkstoffanalysen
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